
 

ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОЛЩИНЫ И РАСХОДА ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + 
«ФРИЗОЛ-М» ОТ ТРЕБУЕМОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА 

ФРИЗОЛ-ТНСМ+ФРИЗОЛ-М  
  

 ИНСТРУКЦИЯ № 041-И-У/23 ТУ 20.30.12-041-88712501-2023 

                                                                                                                                                        ТУ 20.30.12-042-88712501-2023 

 

  РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 1 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

1,45 5,15 1,35 4,12 1,35         

1,5 5,10 1,32 4,08 1,32         

1,6 5,00 1,27 4,00 1,27         

1,7 4,90 1,22 3,92 1,22         

1,8 4,80 1,18 3,84 1,18         

1,9 4,70 1,14 3,76 1,14         

2,0 4,60 1,11 3,68 1,11 7,10 1,65 5,68 1,65 9,80 2,21 7,84 2,21 

2,1 4,50 1,08 3,60 1,08 7,00 1,61 5,60 1,61 9,70 2,15 7,76 2,15 

2,2 4,40 1,05 3,52 1,05 6,90 1,56 5,52 1,56 9,60 2,09 7,68 2,09 

2,3 4,30 1,02 3,44 1,02 6,80 1,52 5,44 1,52 9,50 2,03 7,60 2,03 

2,4 4,20 0,99 3,36 0,99 6,70 1,48 5,36 1,48 9,40 1,98 7,52 1,98 

2,5 4,10 0,97 3,28 0,97 6,60 1,44 5,28 1,44 9,30 1,93 7,44 1,93 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 2 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

2,6 4,00 0,94 3,20 0,94 6,50 1,41 5,20 1,41 9,20 1,89 7,36 1,89 

2,7 3,90 0,92 3,12 0,92 6,40 1,38 5,12 1,38 9,10 1,84 7,28 1,84 

2,8 3,80 0,90 3,04 0,90 6,30 1,35 5,04 1,35 9,00 1,80 7,20 1,80 

2,9 3,70 0,88 2,96 0,88 6,20 1,32 4,96 1,32 8,90 1,77 7,12 1,77 

3,0 3,60 0,87 2,88 0,87 6,10 1,29 4,88 1,29 8,80 1,73 7,04 1,73 

3,1 3,50 0,85 2,80 0,85 6,00 1,27 4,80 1,27 8,70 1,70 6,96 1,70 

3,2 3,40 0,83 2,72 0,83 5,90 1,24 4,72 1,24 8,60 1,66 6,88 1,66 

3,3 3,30 0,82 2,64 0,82 5,80 1,22 4,64 1,22 8,50 1,63 6,80 1,63 

3,4 3,20 0,80 2,56 0,80 5,80 1,20 4,64 1,20 8,40 1,60 6,72 1,60 

3,5 3,20 0,79 2,56 0,79 5,70 1,18 4,56 1,18 8,30 1,57 6,64 1,57 

3,6 3,20 0,77 2,56 0,77 5,60 1,16 4,48 1,16 8,20 1,55 6,56 1,55 

3,7 3,10 0,76 2,48 0,76 5,50 1,14 4,40 1,14 8,10 1,52 6,48 1,52 

3,8 3,10 0,75 2,48 0,75 5,40 1,12 4,32 1,12 8,00 1,50 6,40 1,50 

3,9 3,10 0,74 2,48 0,74 5,30 1,10 4,24 1,10 7,90 1,47 6,32 1,47 

4,0 3,00 0,73 2,40 0,73 5,20 1,08 4,40 1,08 7,80 1,45 6,24 1,45 

4,1 3,00 0,72 2,40 0,72 5,10 1,07 4,32 1,07 7,70 1,43 6,16 1,43 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 3 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

4,2 3,00 0,70 2,40 0,70 5,00 1,05 4,24 1,05 7,60 1,41 6,08 1,41 

4,3 2,90 0,69 2,32 0,69 5,00 1,04 4,16 1,04 7,50 1,39 6,00 1,39 

4,4 2,90 0,69 2,32 0,69 5,00 1,02 4,08 1,02 7,40 1,37 5,92 1,37 

4,5 2,90 0,68 2,32 0,68 4,90 1,01 4,00 1,01 7,30 1,35 5,84 1,35 

4,6 2,80 0,67 2,24 0,67 4,90 1,00 4,00 1,00 7,20 1,33 5,76 1,33 

4,7 2,80 0,66 2,24 0,66 4,90 0,98 4,00 0,98 7,10 1,32 5,68 1,32 

4,8 2,80 0,65 2,24 0,65 4,80 0,97 3,92 0,97 7,00 1,30 5,60 1,30 

4,9 2,70 0,64 2,16 0,64 4,80 0,96 3,92 0,96 7,00 1,28 5,60 1,28 

5,0 2,70 0,63 2,16 0,63 4,80 0,95 3,92 0,95 7,00 1,27 5,60 1,27 

5,1 2,70 0,63 2,16 0,63 4,70 0,93 3,84 0,93 6,90 1,25 5,52 1,25 

5,2 2,60 0,62 2,08 0,62 4,70 0,92 3,84 0,92 6,90 1,24 5,52 1,24 

5,3 2,60 0,61 2,08 0,61 4,70 0,91 3,84 0,91 6,90 1,22 5,52 1,22 

5,4 2,60 0,60 2,08 0,60 4,60 0,90 3,76 0,90 6,80 1,21 5,44 1,21 

5,5 2,50 0,60 2,00 0,60 4,60 0,89 3,76 0,89 6,80 1,19 5,44 1,19 

5,6 2,50 0,59 2,00 0,59 4,60 0,88 3,76 0,88 6,80 1,18 5,44 1,18 

5,7 2,50 0,59 2,00 0,59 4,50 0,87 3,68 0,87 6,70 1,17 5,36 1,17 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 4 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

5,8 2,40 0,58 1,92 0,58 4,50 0,86 3,68 0,86 6,70 1,16 5,36 1,16 

5,9 2,40 0,57 1,92 0,57 4,50 0,86 3,68 0,86 6,70 1,14 5,36 1,14 

6,0 2,40 0,57 1,92 0,57 4,40 0,85 3,60 0,85 6,60 1,13 5,28 1,13 

6,1 2,30 0,56 1,84 0,56 4,40 0,84 3,60 0,84 6,60 1,12 5,28 1,12 

6,2 2,30 0,56 1,84 0,56 4,40 0,83 3,60 0,83 6,60 1,11 5,28 1,11 

6,3 2,30 0,55 1,84 0,55 4,30 0,82 3,52 0,82 6,50 1,10 5,20 1,10 

6,4 2,20 0,55 1,76 0,55 4,30 0,81 3,52 0,81 6,50 1,09 5,20 1,09 

6,5 2,20 0,54 1,76 0,54 4,30 0,81 3,52 0,81 6,50 1,08 5,20 1,08 

6,6 2,20 0,54 1,76 0,54 4,20 0,80 3,44 0,80 6,40 1,07 5,12 1,07 

6,7 2,10 0,53 1,68 0,53 4,20 0,79 3,44 0,79 6,40 1,06 5,12 1,06 

6,8 2,10 0,53 1,68 0,53 4,20 0,78 3,44 0,78 6,40 1,05 5,12 1,05 

6,9 2,10 0,52 1,68 0,52 4,10 0,78 3,36 0,78 6,30 1,04 5,04 1,04 

7,0 2,00 0,52 1,60 0,52 4,10 0,77 3,36 0,77 6,30 1,03 5,04 1,03 

7,1 2,00 0,51 1,60 0,51 4,10 0,76 3,36 0,76 6,30 1,02 5,04 1,02 

7,2 2,00 0,51 1,60 0,51 4,00 0,76 3,28 0,76 6,20 1,01 4,96 1,01 

7,3 1,90 0,50 1,52 0,50 4,00 0,75 3,28 0,75 6,20 1,01 4,96 1,01 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 5 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

7,4 1,90 0,50 1,52 0,50 4,00 0,74 3,28 0,74 6,20 1,00 4,96 1,00 

7,5 1,90 0,49 1,52 0,49 4,00 0,74 3,20 0,74 6,10 0,99 4,88 0,99 

7,6 1,80 0,49 1,44 0,49 4,00 0,73 3,20 0,73 6,10 0,98 4,88 0,98 

7,7 1,80 0,49 1,44 0,49 4,00 0,73 3,20 0,73 6,10 0,97 4,88 0,97 

7,8 1,80 0,48 1,44 0,48 4,00 0,72 3,20 0,72 6,00 0,97 4,80 0,97 

7,9 1,70 0,48 1,36 0,48 4,00 0,72 3,20 0,72 6,00 0,96 4,80 0,96 

8,0 1,70 0,48 1,36 0,48 4,00 0,71 3,20 0,71 6,00 0,95 4,80 0,95 

8,1 1,70 0,47 1,36 0,47 4,00 0,70 3,20 0,70 5,90 0,94 4,72 0,94 

8,2 1,70 0,47 1,36 0,47 4,00 0,70 3,20 0,70 5,90 0,94 4,72 0,94 

8,3 1,70 0,47 1,36 0,47 4,00 0,69 3,20 0,69 5,90 0,93 4,72 0,93 

8,4 1,70 0,46 1,36 0,46 4,00 0,69 3,20 0,69 5,80 0,92 4,64 0,92 

8,5 1,70 0,46 1,36 0,46 4,00 0,68 3,20 0,68 5,80 0,92 4,64 0,92 

8,6 1,70 0,46 1,36 0,46 4,00 0,68 3,20 0,68 5,80 0,91 4,64 0,91 

8,7 1,70 0,45 1,36 0,45 4,00 0,67 3,20 0,67 5,70 0,90 4,56 0,90 

8,8 1,70 0,45 1,36 0,45 4,00 0,67 3,20 0,67 5,70 0,90 4,56 0,90 

8,9 1,70 0,45 1,36 0,45 4,00 0,67 3,20 0,67 5,70 0,89 4,56 0,89 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 6 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

9,0 1,60 0,44 1,28 0,44 4,00 0,66 3,20 0,66 5,60 0,88 4,48 0,88 

9,1 1,60 0,44 1,28 0,44 4,00 0,66 3,20 0,66 5,60 0,88 4,48 0,88 

9,2 1,60 0,44 1,28 0,44 4,00 0,65 3,20 0,65 5,60 0,87 4,48 0,87 

9,3 1,60 0,43 1,28 0,43 4,00 0,65 3,20 0,65 5,50 0,87 4,40 0,87 

9,4 1,60 0,43 1,28 0,43 4,00 0,64 3,20 0,64 5,50 0,86 4,40 0,86 

9,5 1,60 0,43 1,28 0,43 4,00 0,64 3,20 0,64 5,50 0,86 4,40 0,86 

9,6 1,60 0,43 1,28 0,43 4,00 0,64 3,20 0,64 5,40 0,85 4,32 0,85 

9,7 1,60 0,42 1,28 0,42 4,00 0,63 3,20 0,63 5,40 0,85 4,32 0,85 

9,8 1,60 0,42 1,28 0,42 4,00 0,63 3,20 0,63 5,40 0,84 4,32 0,84 

9,9 1,60 0,42 1,28 0,42 4,00 0,62 3,20 0,62 5,30 0,83 4,24 0,83 

10,0 1,60 0,42 1,28 0,42 4,00 0,62 3,20 0,62 5,30 0,83 4,24 0,83 

10,1 1,60 0,41 1,28 0,41 4,00 0,62 3,20 0,62 5,30 0,82 4,24 0,82 

10,2 1,60 0,41 1,28 0,41 4,00 0,61 3,20 0,61 5,20 0,82 4,16 0,82 

10,3 1,60 0,41 1,28 0,41 4,00 0,61 3,20 0,61 5,20 0,81 4,16 0,81 

10,4 1,60 0,41 1,28 0,41 4,00 0,61 3,20 0,61 5,20 0,81 4,16 0,81 

10,5 1,60 0,40 1,28 0,40 4,00 0,60 3,20 0,60 5,10 0,81 4,08 0,81 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 7 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

10,6 1,60 0,40 1,28 0,40 4,00 0,60 3,20 0,60 5,10 0,80 4,08 0,80 

10,7 1,60 0,40 1,28 0,40 4,00 0,59 3,20 0,59 5,10 0,80 4,08 0,80 

10,8 1,60 0,40 1,28 0,40 4,00 0,59 3,20 0,59 5,00 0,79 4,00 0,79 

10,9 1,60 0,39 1,28 0,39 4,00 0,59 3,20 0,59 5,00 0,79 4,00 0,79 

11,0 1,50 0,39 1,20 0,39 4,00 0,58 3,20 0,58 5,00 0,78 4,00 0,78 

11,1 1,50 0,39 1,20 0,39 4,00 0,58 3,20 0,58 5,00 0,78 4,00 0,78 

11,2 1,50 0,39 1,20 0,39 4,00 0,58 3,20 0,58 5,00 0,77 4,00 0,77 

11,3 1,50 0,39 1,20 0,39 4,00 0,58 3,20 0,58 5,00 0,77 4,00 0,77 

11,4 1,50 0,38 1,20 0,38 4,00 0,57 3,20 0,57 5,00 0,77 4,00 0,77 

11,5 1,50 0,38 1,20 0,38 4,00 0,57 3,20 0,57 5,00 0,76 4,00 0,76 

11,6 1,50 0,38 1,20 0,38 4,00 0,57 3,20 0,57 5,00 0,76 4,00 0,76 

11,7 1,50 0,38 1,20 0,38 4,00 0,56 3,20 0,56 5,00 0,75 4,00 0,75 

11,8 1,50 0,38 1,20 0,38 4,00 0,56 3,20 0,56 5,00 0,75 4,00 0,75 

11,9 1,50 0,37 1,20 0,37 4,00 0,56 3,20 0,56 5,00 0,75 4,00 0,75 

12,0 1,50 0,37 1,20 0,37 4,00 0,55 3,20 0,55 5,00 0,74 4,00 0,74 

12,1 1,50 0,37 1,20 0,37 4,00 0,55 3,20 0,55 5,00 0,74 4,00 0,74 



 

 РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА - СТРАНИЦА 8 из 11 «ФРИЗОЛ-ТНСМ» + «ФРИЗОЛ-М» 
 

Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

12,2 1,50 0,37 1,20 0,37 4,00 0,55 3,20 0,55 5,00 0,74 4,00 0,74 

12,3 1,50 0,37 1,20 0,37 4,00 0,55 3,20 0,55 5,00 0,73 4,00 0,73 

12,4 1,50 0,36 1,20 0,36 4,00 0,54 3,20 0,54 5,00 0,73 4,00 0,73 

12,5 1,50 0,36 1,20 0,36 4,00 0,54 3,20 0,54 5,00 0,72 4,00 0,72 

12,6 1,50 0,36 1,20 0,36 4,00 0,54 3,20 0,54 5,00 0,72 4,00 0,72 

12,7 1,50 0,36 1,20 0,36 4,00 0,54 3,20 0,54 5,00 0,72 4,00 0,72 

12,8 1,50 0,36 1,20 0,36 4,00 0,53 3,20 0,53 5,00 0,71 4,00 0,71 

12,9 1,50 0,36 1,20 0,36 4,00 0,53 3,20 0,53 5,00 0,71 4,00 0,71 

13,0 1,40 0,35 1,12 0,35 4,00 0,53 3,20 0,53 5,00 0,71 4,00 0,71 

13,1 1,40 0,35 1,12 0,35 4,00 0,53 3,20 0,53 5,00 0,70 4,00 0,70 

13,2 1,40 0,35 1,12 0,35 4,00 0,52 3,20 0,52 5,00 0,70 4,00 0,70 

13,3 1,40 0,35 1,12 0,35 4,00 0,52 3,20 0,52 5,00 0,70 4,00 0,70 

13,4 1,40 0,35 1,12 0,35 4,00 0,52 3,20 0,52 5,00 0,69 4,00 0,69 

13,5 1,40 0,35 1,12 0,35 4,00 0,52 3,20 0,52 5,00 0,69 4,00 0,69 

13,6 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,51 3,20 0,51 5,00 0,69 4,00 0,69 

13,7 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,51 3,20 0,51 5,00 0,68 4,00 0,68 
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Огнезащ

итная 

эффект

ивность 

90 минут 120 минут 150 минут 

δпр.,м

м 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм             

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2          

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

Толщина, 

мм             

Ф-ТНСМ 

Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

13,8 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,51 3,20 0,51 5,00 0,68 4,00 0,68 

13,9 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,51 3,20 0,51 5,00 0,68 4,00 0,68 

14,0 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,50 3,20 0,50 5,00 0,68 4,00 0,68 

14,1 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,50 3,20 0,50 5,00 0,67 4,00 0,67 

14,2 1,40 0,34 1,12 0,34 4,00 0,50 3,20 0,50 5,00 0,67 4,00 0,67 

14,3 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,50 3,20 0,50 5,00 0,67 4,00 0,67 

14,4 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,50 3,20 0,50 5,00 0,66 4,00 0,66 

14,5 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,49 3,20 0,49 5,00 0,66 4,00 0,66 

14,6 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,49 3,20 0,49 5,00 0,66 4,00 0,66 

14,7 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,49 3,20 0,49 5,00 0,66 4,00 0,66 

14,8 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,49 3,20 0,49 5,00 0,65 4,00 0,65 

14,9 1,40 0,33 1,12 0,33 4,00 0,49 3,20 0,49 5,00 0,65 4,00 0,65 

15,0 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,48 3,20 0,48 5,00 0,65 4,00 0,65 

15,1 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,48 3,20 0,48 5,00 0,65 4,00 0,65 

15,2 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,48 3,20 0,48 5,00 0,64 4,00 0,64 

15,3 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,48 3,20 0,48 5,00 0,64 4,00 0,64 
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Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 
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мм             
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Ф-ТНСМ 

Расход*, 
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Ф-М 

Толщина, 

мм             
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Толщина, 

мм         

Ф-М 

Расход*, 

кг/м2      

Ф-ТНСМ 

Расход*, 

кг/м2         

Ф-М 

15,4 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,48 3,20 0,48 5,00 0,64 4,00 0,64 

15,5 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,47 3,20 0,47 5,00 0,64 4,00 0,64 

15,6 1,30 0,32 1,04 0,32 4,00 0,47 3,20 0,47 5,00 0,63 4,00 0,63 

 

* В таблице представлен теоретический расход огнезащитного состава «Фризол-ТНСМ» и огнезащитной краски «Фризол-М». При производстве работ 

по нанесению огнезащитных составов следует учитывать технологические потери, которые могут составлять до 5% при нанесении ручным способом 

нанесения и от 30 до 45% при нанесении механизированным способом нанесения на расстоянии 0,4-0,6 м. Потери так же зависят от квалификации 

персонала, доступности окрашиваемой поверхности конструкций и условий нанесения (большая высота, открытая площадка, большое количество 

конструкций с маленькой приведённой толщиной металла).  
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